LEHMFARBE

Lehmdinnlagenbeschichtung nach DVL TM 06

Anwendung

Diffusionsoffener, natirlicher Wand- und Deckenanstrich im Innenbereich fir alle saugfahigen
Untergriinde.

Eigenschaften

conluto Lehmfarbe ist ein wasserldslicher, mit Pflanzenstarke und Zellulose stabilisierter Lehm-
baustoff fur hochdeckende, 6kologische Farbanstriche, mit gutem Fillvermégen. Sie bildet eine
tuchmatte Oberflache, ist hoch diffusionsoffen und unterstitzt so die Regulierung der Luftfeuchtig-
keit. Eine natlrliche und sehr leichte Wolkigkeit zeichnet die conluto Lehmfarbe aus, diese kann
je nach Verarbeitung variieren.

conluto Lehmfarben erreichen bei korrekter Verarbeitung eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit.
Der Trockenabrieb liegt unter 0,03 g. Aufgrund der Wasserl6slichkeit sind Lehmdlnnlagenbe-

Abri

brieb schichtungen grundsatzlich in die Nassabriebsklasse 5 nach DIN EN 13300 einzuordnen, falls
nicht anders deklariert.

Hochwertiger, farbiger Lehm bzw. Ton, Marmormehl, Zellulose und Pflanzenstarke. Lehme geben

Zusammensetzung die Farbe; ausschlieBlich den Farbtéonen Herculanum, Taufblau, Lehmblau, Palomagrau und Muschel

ist das Pigment Ultramarinblau zugesetzt.

Lieferform & Gebinde

Als trockenes Pulver im 5 kg Kunststoffeimer abgefllt.
Einige Lehmfarben sind auch in 10 kg Gebinden erhaltlich, siehe conluto Produktibersicht.

Farbtone

conluto Lehmfarbe ist in 36 naturlichen Farbtonen erhaltlich, siehe conluto Farbkarte fur Lehm-
farben. Es ist darauf zu achten, nur Gebinde mit der gleichen Chargennummer fiir zusammenhan-
gende Flachen zu verwenden.

Farbmischungen

Alle conluto Farbtodne sind untereinander mischbar. Ebenso besteht die Méglichkeit, die Lehmfar-
be mit Pigmenten (bis 8 % Zugabe) abzutonen. Dazu werden die Pigmente vor dem Anrihren der
Farbe klumpenfrei direkt in das Ansetzwasser eingeriihrt, bzw. zum Nachténen mit etwas Wasser
angeschlammt und der fertigen Lehmfarbe beigemischt.

Verbrauch

Je nach Saugfahigkeit des Untergrundes 70-140 g Farbpulver pro m.

Aufbereitung

Zuerst wird sauberes Wasser in ein leeres, sauberes GefaR eingefillt. Das Trockenpulver wird nach
und nach unter Rihren eingestreut. Die Mischung muss mind. 2 Minuten gut durchgeriihrt werden
(Bohrmaschine mit Rihrstab / Quirl), bis eine homogene streichfahige Konsistenz entsteht. Nach
einer Quellzeit von ca. 30 Minuten und nochmaligem Durchriihren ist die Farbe verarbeitbar. Falls
die Konsistenz zu zah ist, kann gegebenenfalls noch Wasser zugegeben werden.

Wasserbedarf

Bei der Verarbeitung mit der Rolle: ca. 1100 ml-1200 ml pro kg Farbpulver.

Bei der Verarbeitung mit der Birste: ca. 1100 ml-1300 ml pro kg Farbpulver.

Bei der Verarbeitung mit dem Spritzgerat betragt die Wasserzugabe bei den meisten Airlessgeraten
ca. 1,5-1,8 | pro kg Farbpulver.

Die exakte Wasserzugabemenge ist stets vor Ort festzulegen. Die conluto Lehmfarben bestehen
aus unterschiedlichen Lehmen mit unterschiedlichen Wasseraufnahmefahigkeiten, daher kann
die Wasserzugabe je nach Farbton und Charge variieren.

Untergrund

www.conluto.de

conluto Lehmfarbe kann auf alle tragfahigen Untergriinde aufgebracht werden. Der Untergrund
muss trocken, sauber, fest, ausreichend saugfahig, frei von filmbildenden und durchschlagenden
Stoffen sowie Staub sein. Frische Kalk- und Zementputzflachen missen gut abgebunden sein
(mindestens 30 Tage) oder vor dem Farbauftrag mit einem geeigneten Mittel (Fluat) neutralisiert
werden. Glatte und wenig saugfahige Untergrinde (z. B. Tapeten) sind auf Haftung und Zugfes-
tigkeit zu prifen. Nicht haftende Altanstriche oder Tapeten sind zu entfernen. Vor dem Auftragen
wird die Flache mit unserer Kaseingrundierung (Art.-Nr. 00.990.5) gemaR Technischem Merkblatt
grundiert. Im Zweifelsfall sind ausreichend groRBe Probeflachen zu erstellen.
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Die Lehmfarbe kann gerollt, gebirstet oder gespritzt werden. Sie wird gleichmaBig dinn aufge-
tragen. Ein gutes Spritzbild wird mit Airlessgeraten mit Sieb und Disen in den GréRen PAA 523
bis PAA 625 erreicht. Flr ein deckendes Arbeitsergebnis sind in der Regel, wie bei fast allen rein
natlrlichen, mineralischen Farben 2 Anstriche erforderlich. Eine feine und flieBende Oberflache
ist durch den Auftrag mit der Rolle oder dem Spritzgerat zu erreichen. Durch einen Farbauftrag mit
der Oval- oder Lasurbiirste entsteht eine leichte Pinselstrichstruktur.

Die Farbwirkung ergibt sich durch die Art des Auftrags, die Konsistenz der Farbe, die Anzahl der
Farbauftrage und die Strukturen des Untergrundes. Bei zukiinftigen Renovierungen ist die conluto
Lehmfarbe nahezu unbegrenzt mit conluto Lehmfarbe wieder Uberstreichbar. Weitere Informatio-
nen sind unserem Arbeitsblatt 6.1 zu entnehmen.

Verarbeitung

Reinigung Reinigung der Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser.

Je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit nach ca. 6-12 Stunden Uberstreichbar. Bei erhéh-
ter Luftfeuchte und/oder niedrigerer Temperatur erhéht sich die Trocknungszeit. Diese erfolgt
ausschlieBlich durch Wasserabgabe, daher ist wahrend der Trocknung gut querzuliften und auf
ausreichenden, temperierten Luftwechsel zu achten.

Trockenzeit

Verarbeitungsdauer Angerihrte Lehmfarbe ist abgedeckt und kihl gelagert mindestens 24 Stunden verarbeitbar.

Lagerung Nicht angeriihrte Lehmfarbe ist bei trockener und kiihler Lagerung mindestens 3 Jahre haltbar.

Farbreste trotz biologischer Abbaubarkeit nicht in das Abwasser leiten. Auch ungiftige Anstrich-
Sicherheitshinweise / | mittel sollten fir Kinder unerreichbar gelagert werden. Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser
Entsorgung spulen und ggf. einen Arzt aufsuchen. Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den 6rt-
lichen Vorschriften entsorgen.

Lehm ist ein natlrlicher Rohstoff und unterliegt Schwankungen, aus denen sich Farbtonabwei-

Hinweis R
chungen ergeben kénnen.

Weitere Informationen zur Planung und Verarbeitung entnehmen Sie bitte unserem Arbeitsblatt 6.1.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung fur Handel und Anwender. Dies begriindet weder
einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prifung
auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuauflage oder Produktveranderung verliert dieses Merkblatt seine Gultigkeit.
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